Blendas e compósitos:

Blendas: 
· Definição, métodos de preparo, quais os parâmetros devem ser previamente estudados; estruturas dos polímeros (tem que falar de termodinâmica, energia de Gibbs, separação de fases);
· Diferença entre miscibilidade e compatibilidade;

· O que pode ser adicionado para compatibilizar dois polímeros (aditivos compatibilizantes), 
· Custo;
· Métodos de preparo utilizados na indústria;

· Citar os métodos de caracterização de misturas de polímeros (procurar imagens de  microscopia eletrônica de varredura); Análises térmicas;

· Finalizar com exemplos de aplicação. 
· Importante: sempre mostrar as estruturas químicas dos polímeros.

Compósitos:

· Definição, métodos de preparo;

· Quais são os compósitos mais utilizados na indústria? 

· Qual o problema existente na fabricação de compósitos (Dica: falar sempre em problema de interface)

· Métodos de caracterização: Análises de microscopia eletrônica para identificar as falhas. 
Nanocompósitos: 
· Quais são os nanocompósitos mais estudados;

· Falar sobre nanocompósitos do tipo polímero-silicatos lamelares, polímeros-nanotubos de carbono, polímero-sílica, polímero-imogolita, polímero-nanotubos de Gadolínio;
· Quais são os métodos de preparo mais estudados;
· Métodos de caracterização;

· Exemplos de aplicação;
· Embasar com artigos científicos;
· Ver dissertação de mestrado de Raul Pacheco de Moraes (Laboratório de Polímeros – EEL/USP);
· Caracterização de nanocompósitos: propriedade de barreira;
· Fenômeno de percolação, redes percoladas;

· Visitas: Laboratório de blendas e compósitos da USP, Laboratório de Polímeros (EEL/USP); Indústrias.
· Importante: ilustrações, levar amostras para apresentação.
